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Компьютерное моделирование – один из 
эффективных методов изучения сложных си-
стем. Суть компьютерного моделирования 
заключается в получении количественных и 
качественных результатов по имеющейся 
модели. Качественные выводы, получаемые 
по результатам анализа, позволяют обнару-
жить неизвестные ранее свойства сложной 
системы: ее структуру, динамику развития, 
устойчивость, целостность и др.  

Компьютерные модели стали обычным 
инструментом математического моделирова-
ния и применяются в физике, астрофизике, 
механике, химии, биологии, экономике, со-
циологии, метеорологии, других науках и при-
кладных задачах в различных областях ра-
диоэлектроники, машиностроения, автомоби-
лестроения. Компьютерные модели исполь-
зуются для получения новых знаний о моде-
лируемом объекте или для приближенной 
оценки поведения систем, слишком сложных 
для аналитического исследования. 

К преимуществам компьютерного моде-
лирования литейных процессов относится: 

возможность смоделировать изделие до мо-
мента создания чертежей и опытных образ-
цов, в то же время результат моделирования 
можно увидеть на любом шаге проектирова-
ния. Это дает возможность сократить сроки 
конструкторского и технологического проек-
тирования, повысить качество выпускаемых 
изделий и получить возможность быстрого 
освоения новой, востребованной рынком 
продукции.  

Компьютерное моделирование литейных 
процессов можно разделить на две части: 
теоретическую и практическую. Теоретиче-
ская часть включает в себя все математиче-
ские модели и методы их численной реали-
зации, а практическую можно условно разде-
лить на 4 этапа – построение геометрической 
модели, подготовка конечно-элементной мо-
дели, задание граничных условий и варьиро-
вание теплофизическими и усадочными па-
раметрами [1, 2]. 

Приступая к построению геометрической 
модели необходимо выбрать такой про-
граммный продукт, который давал бы воз-
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можность подготовить полный комплект кон-
структорской документации, поддерживал 
стандарты ЕСКД, имел бы в наличие базы 
стандартных элементов по ГОСТ. Не мало-
важным критерием является поддержка рус-
ского языка, а для студентов возможность 

получать бесплатные учебные версии про-
граммных продуктов. Также к этому про-
граммному продукту должно быть разработа-
ны справочные и учебно-методические посо-
бия и учтена возможность дальнейшего мо-
делирования процессов. 

 

  
 а б 

  
 в г 

 
Рисунок 1 – Результаты корректировки усадочных процессов при увеличении бобышек в сечениях 
по осям XZ: a) исходная модель, б) прибыль на 25 мм, в) прибыль на 40 мм, г) прибыль на 55 мм 
 

К программным продуктам, удовлетво-
ряющим полностью этим признакам можно 
отнести российскую фирму АСКОН, и их по-
пулярный в нашей стране продукт КОМПАС-
3D. Данная система трехмерного проектиро-
вания предназначена для решения задач 
твердотельного моделирования и выполне-
ния чертежей в соответствии со стандартами 
ЕСКД. КОМПАС-3D также обеспечивает под-
держку наиболее распространенных форма-
тов 3D моделей (step, acis, iges, dwg, dxf). 

В представленной работе приведены ре-
зультаты процесса разработки литейной тех-
нологии для отливки, изготовляемой из угле-

родистой стали 35Л литьем в песчано-
глинистые формы. Построение модели дета-
ли со всеми технологическими элементами 
(литниково-питающей системой, стержнями и 
прибылями), выполнялось с использованием 
программного пакета КОМПАС-3D фирмы 
АСКОН. 

Дальнейшее моделирование проводи-
лось в системе LVMFlow, которая достаточно 
универсальна и имеет много достоинств, та-
ких как: доступная стоимость, высокая сте-
пень совпадения результатов моделирования 
и практических испытаний, использование 
метода конечных разностей, простота приме-
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нения и русский интерфейс, импорт трехмер-
ных моделей основных форматов, удобная 
визуализация полученных результатов, воз-
можность проследить динамику процесса и 
информацию о полях скорости, давлении и 
дефектах усадочного происхождения и т. д. 
LVMFlow может быть использована для мо-
делирования следующих способов литья: ли-
тье по выплавляемым моделям, литье в пес-
чано-глинистые формы, литье в кокиль, литье 
в изложницу, литье под давлением [3].  

После моделирования технологического 
процесса отливки (рисунок 1, а), программа 
LVMFlow выявила наличие усадочных дефек-
тов в отливке (усадочные раковины). Для 
устранения усадочных дефектов, было при-
нято решение увеличить размеры бобышек в 
начале на 25 мм, затем на 40 мм (рисунок 1, 
б, в). После увеличения прибыли на 55 мм 
(рисунок 1, г), удалось получить модель от-
ливки без дефектов усадочного происхожде-
ния [4]. 

Компьютерное моделирование процесса 
изготовления отливки, с применением систе-
мы LVMFlow позволило: определить места 
появления дефектов и процесс их формиро-
вания, отследить изменение температурно-
фазовых полей процесса кристаллизации и 
оптимизировать литниково-питающую систе-
му без доработки модельной оснастки, залив-
ки и механической обработки детали. Это да-
ло возможность сократить сроки конструктор-
ского и технологического проектирования и 
повысить качество модели.  
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